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CLEARFIL MAJESTY Esthetic <
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SVENSKA | BRUKSANVISNING

INLEDNING

CLEARFIL MAJESTY Esthetic &r en ljushardande, rontgenopak,
restaurativ komposit som majliggor en perfekt farganpassning. Den har
enastdende fysikaliska egenskaper, gar utmérkt att polera och &r idealisk
for restaurationer i framtands-, premolar- och molaromréadet. Produkten
har en optimal viskositet fér bearbetning och applicering inom ramen fér

fyliningsterapi.

1. INDIKATIONER
CLEARFIL MAJESTY Esthetic anvands vid foljande restaurationer:

Direkta restaurationer av framténder, premolar- och molartédnder
(kavitetklass I-V)

Direkta fasadkronor och provisorier

Korrektion av tandformen (till exempel slutande av tandluckor)
Intraorala reparationer av brutna fasader, kronor och broar

lll. KONTRAINDIKATIONER
Overkanslighet mot metakrylater

IV. INKOMPATIBILITET
Anvand inga eugenolhaltiga material som skydd for pulpan eller for
provisorisk tatning, eftersom eugenol kan féréndra kompositens
fysikaliska egenskaper.

V. FORSIKTIGHETSATGARDER

1. Sdkerhetsanvisningar

1.

2.
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Den har produkten far inte anvandas péa patienter med faststalld
overkanslighet mot metakrylater.
Om det uppstar éverkanslighet, som till exempel hudirritationer eller
-inflammationer, s& far du inte anvanda produkten mer. Fraga en
hudlakare vid behov.
Bér handskar och munskydd eller vidta andra forsiktighetséatgarder for
att forebygga en Gverkanslighet som kan uppsta vid hantering av
metakrylater.
Se genom anvandning av lampliga forsiktighetsatgarder till att
produkten inte kommer i kontakt med huden eller gonen. Tack
eventuellt Gver patientens 6gon med en duk som skydd mot
kontaminering, innan produkten anvands.
Om produkten kommer i kontakt med huden eller 6gonen, sa ska
foljande atgarder vidtas:
<Om produkten kommer i 6gonen>
Spola genast 6gonen med mycket vatten och besok vid behov en
dgonlékare.
<Om produkten kommer i kontakt med huden eller munnens
slimhenna>
Ta genast bort produkten med hjalp av en i alkohol indrankt
bomullstuss eller gasbinda och spola med mycket vatten.
Se till att patienten inte svéljer ndgot av produkten.
Titta inte rakt in i polymerisationslampan medan produkten hardas.
Samma pasta far inte anvandas till flera patienter, detta for att undvika
att en infektion Gverfors. Bearbeta pastan pa ett blandningsspapper
eller ett blandningsblock innan den anvénds. Applicera aldrig pastan
direkt fran sprutan pa tanden.

Forsiktig drder vid hanteringen
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. Blanda inte olika typer av kompositer. Blandning av olika komponenter

kan leda till en férsamring av de fysikaliska egenskaperna och
eventuellt &ven till en reducerad vidhaftning.

Om vidhaftningsytan réacker fram till tandemaljen, sé ska ett etsmedel
baserat pa fosforsyra (till exempel K-ETCHANT GEL) anvandas.
Etsgelen ska verka i 10 sekunder och sedan tvéttas av noga. Torka
omradet efter forbehandlingen.

Amalgam eller andra material i kaviteten hindrar ljusets
genomtrénglighet och ddrmed kompositens polymerisering. Ta darfér
bort allt fyliningsmaterial vid férberedelsen av kaviteten.

N&r en ljushardning utférs maste polymerisationslampans och
fyllningsmaterialets djupverkan beaktas.

UV-ljuskallans spets maste hallas vertikalt mot och sa néra
kompositens yta som méjligt. Om en stor yta ska hardas, sé ska ytan
delas in i flera omraden och sedan behandlas separat.

L&g ljusintensitet férorsakar sémre vidhé&ftning. Kontrollera i s fall om
hardningslampan bérjar bli for gammal och om lampspetsen &r
kontaminerad. Vi rekommenderar att med jamna mellanrum kontrollera
polymerisationslampan med hjélp av ett [jusmatningsinstrument.
Pastan ska bearbetas s& snabbt som majligt, efter att den har tryckts
ut ur sprutan. Skulle pastan inte kunna appliceras néstan direkt efter
att den har tryckts ut, ska den férses med ett ljusskydd mot fortida
héardning.

Hamtas produkten fran ett kylskap, maste den f& rumstemperatur,
innan den far bearbetas. | annat fall kan sprutan brytas av.

Endast tandlékare far anvanda den hér produkten.

Sékerhetsanvisningar infor férvaringen
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Produkten far inte anvandas efter att forfallodatumet har gatt ut.
Forfallodatumet stér pa forpackningen.

Produkten ska foérvaras i 2 - 25°C / 36 - 77°F.

Hall produkten borta fran varme och direkt solljus.

Omedelbart efter anvandningen, méste sprutan tackas 6ver ordentligt,
sé att innehéllet inte hardas av det omgivande ljuset och for att
undvika, att det trdnger in smuts i spruten.

Produkten maste forvaras pé en lamplig plats som obehériga inte har
tilltrade till. Se till att barn inte kan komma &t produkten.

VI. FARGTONER OCH KOMPONENTER
1. Férgtoner

CLEARFIL MAJESTY Esthetic finns i 17 fargtoner:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, OA3*, OA4*, T, AM
*OA2, OA3 och OA4 fargas ogenomskinliga.

2. Komponenter

3. Ingredienser

Innehallsdeklaration och fyllmangd star pa forpackningen.
+ CLEARFIL MAJESTY Esthetic
+ Shade guide (fargtonstabell)

Huvudingredienser:

« Silaniserat bariumglasfiller

« Férpolymeriserat organiskt filler

« Bisfenol A diglycidylmetakrylat (Bis-GMA)
+ Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat

« dl-camforquinon

[ANVISNING]
Totalhalten av oorganiskt fyllningsmedel &r ca 40vol%.
Partikelstorleken av det oorganiska fyliningsmedlet varierar mellan
0.37 ym och 1.5 pm.

VII. KLINISKA FORFARANDEN
Forfarande. A
« Direkta restaurationer av framtander, premolar- och molartéander

(kavitetklass | - V)

« Direkta fasadkronor och provisorier
- Korrektion av tandformen (till exempel slutande av tandluckor)
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. Rengdring av tandstrukturen

Kaviteten méaste rengéras noga. En vél rengjord yta sékerstaller en
maximal vidhaftning.

. Fuktkontroll

Undvik varje kontamination av kaviteten med saliv eller andra
féroreningar for att uppné ett optimalt resultat. Vi rekommenderar
anvéndning av kofferdam fér att hélla tanden ren och torr.

Férbehandling av tanden och rétterna
Ta bort allt sjukt dentin och forbered kaviteten pa sedvanligt satt.

Pulpaskydd

En frilagd pulpa eller pulpanara dentinomraden maste téckas med ett
kalciumhydroxidpreparat. Anvand dé inga eugenolhaltiga material,
eftersom de férsdmrar kompositens fysikaliska egenskaper.

Férbehandling av tandytor och applicering av adhesiv

Behandling och bondning av tandytan ska utforas enligt
bruksanvisningen till det anvénda systemet (till exempel CLEARFIL
TRI-S BOND).

Applicering och ljushéardning av CLEARFIL MAJESTY Esthetic

6-1. Det ar valfritt att applicera en tunnflytande komposit (till exempel
CLEARFIL MAJESTY Flow) som ett forsta skikt i kaviteten. Skiktet
maéste polymeriseras innan CLEARFIL MAJESTY Esthetic far
appliceras.

6-2. Valj en till tdnderna passande fargton av produkten med hjalp av
fargtonstabellen. Du kan anvanda tva eller flera fargtoner vid
behandlingen fér att uppnéa en béttre fargtonsanpassning.

6-3. Applicera kompositen i den 6nskade fargtonen och harda sedan
materialet med hjélp av polymerisationslampan*, enligt den
nedanstaende tabellen.

Tabell: Férhallandet mellan hardningstid och hardningsdjup for respektive
hérdningslampa

Hardninastid Héardningsdjup (mm)
a

Typ (S)g T, | A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, | OA2, OA3,
AM | B3, C3,HO, E, XL, OC OA4

Vanlig 20

halogenlampa*

Snabbhardande 10

halogenlampa*
2,0 15 1,0

Plasma- 5

ljusbagelampa*

Lysdiod* 20

*Héardningslampa

Typ Ljuskalla Véglangdsomrade och ljusintensitet
Vanlig Halogen | Ljusintensitet? 300-550 mW/cmz inom

halogenlampa lampa vaglangdsomradet 400-515 nm

Snabbhardande| Halogen
halogenlampa lampa

Ljusintensitet? 6ver 550 mW/cmz inom
vaglangdsomradet 400-515 nm

Ljusintensitet® 6ver 2000 mW/cmz inom

llf’lazrpa- Xenon vaglangdsomradet 400-515 nm respektive
I]us age lampa en ljusintensitet dver 450 mW/cm? inom
ampa vaglangdsomradet 400-430 nm

" — P -
Lysdiod Bla Ljusintensitet? 6ver 300 mW/cmz inom

lysdiod" | vaglangdsomréadet 400-515 nm

1) Emissionsspektrats toppvéarde: 450-480 nm

2) Enligt ISO 10650-1

8) Vardena for vaglangdsférdelningen och ljusintensiteten faststélls genom en IEC- eller
NIST-standardlampa (National Institute of Standards and Technology) med en kront
spektralradiometer.

[ANVISNING]

- Om du anvander flera fargtoner, sa maste forst den ena pastan
appliceras och hardas. Darefter appliceras och hardas den andra
pastan. Nar samtliga pastor har applicerats och hardats separat,
maste de till sist hardas en gang gemensamt.

« Vid behov maste ett tunt skikt av en opak komposit (till exempel
CLEARFIL ST OPAQUER) appliceras och hérdas for att tacka
metallytor och starka missfargningar.

7. Efterbearbetning
Efterforma restaurationen och anpassa ocklusionen med en fin
diamantspets. Polera som vanligt med silikonspets eller polerskiva.

Intraorala reparationer av brutna fasader, kronor och broar

1. Férberedelse av brutna ytor

1-a. Fasadytor
Ta forsiktigt bort ett skikt av den brutna fasaden och fasa av
kantomradet. Anvand da endast lampliga instrument (till exempel
en diamantspets).
Metallyta
Om metallytan inte &r forbehandlad, sa ska du atminstone rugga
upp den forsiktigt med en sandbléster och aluminiumoxid eller med
en diamantspets. Spola ren ytan med mycket vatten och torka den
sedan.
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. Férbehandling av fasader
Applicera ett etsmedel baserat pa fosforsyra (till exempel K-ETCHANT
GEL) pa skalmaterialet att rengéra med och lat det sedan verka i 5

sekunder. Spola sedan av etsgelen med vatten och torka omradet noga.

w

. Férbehandling av metallytor
Applicera en metallh&ftande primer (till exempel ALLOY PRIMER) enligt
bruksanvisningen pa friliggande delar av metallskelett.

IS

. Silanbehandling
Applicera ett silanbaserat vidhaftningsmedel (till exempel CLEARFIL
CERAMIC PRIMER) pa keramikfasadens brottytor, enligt
bruksanvisningen.

(&

. Behandling och bondning av tandytan

Behandling och bondning av tandytan ska utféras enligt
bruksanvisningen till det anvanda systemet (till exempel CLEARFIL
TRI-S BOND).

o

. Applicering och ljushardning av CLEARFIL MAJESTY Esthetic
6-1. Det ar valfritt att applicera en tunnflytande komposit (till exempel
CLEARFIL MAJESTY Flow) som ett forsta skikt i kaviteten. Skiktet
maste polymeriseras innan CLEARFIL MAJESTY Esthetic far
appliceras.

6-2. Anvand féargtonstabellen infér behandlingen. Valj en till tandfargen
pa den brutna fasaden, kronan eller bron lamplig fargton. Det gar
att valja tva eller fler fargtoner och kombinera dem med varandra
for att uppna en béttre farganpassning.

6-3. Applicera CLEARFIL MAJESTY Esthetic i den valda fargtonen.
Hérda med hjalp av en polymerisationslampa under den
foreskrivna tiden (se tabellen) enligt Férfarande. A 6-3. Beakta
polymerisationslampans och kompositens hardningsdjup. Applicera
kompositen skiktvis. Harda varje skikt separat. Om du anvander
flera fargtoner, ska du applicera dem var och en for sig. Harda dem
antingen samtidigt eller var och en fér sig, beroende pa tjockleken.

[ANVISNING]
Anvéand opak komposit (till exempel CLEARFIL ST OPAQUER)
for att tdcka metallytor eller starka missfargningar.

7. Efterbearbetning
Efterforma restaurationen och anpassa ocklusionen med en fin
diamantspets. Polera som vanligt med silikonspets eller polerskiva.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. ersétter en produkt som visat sig vara defekt.
Kuraray Noritake Dental Inc. 6vertar inget ansvar for direkta, efterféljande
eller sarskilda forluster eller skador som héarrér fran tillampning,
anvandning respektive ickeanvandning av dessa produkter. Anvandaren
maste fére anvandningen bestdmma, om produkterna &r anvandbara for
det avsedda andamalet; anvandaren 6vertar alla risker och ansvaret som
relateras till anvéndningen.

[ANVISNING]

CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL ST och
CLEARFIL &r varumérken av KURARAY CO., LTD.

d Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

BRUKSANVISNING

1. INNLEDNING
CLEARFIL MAJESTY Esthetic er en lysherdende, rentgenopak,
restaurerende kompositt, som muliggjer en perfekt fargetilpasning. Den
har fremragende fysikalske egenskaper, en utmerket poleringsegenskap
og er ideal for restaurering av for- og sidetenner. Produktet har optimal
viskositet for bearbeidelse og pafering innen rammen for fyllingsterapi.

Il. INDIKASJONER
CLEARFIL MAJESTY Esthetic benyttes ved folgende restaureringer:
- Direkte restaureringer av for- og sidetenner (kaviteter i klasse | - V)
- Direkte blendekrone og provisorier
« Korrektur av tannform (f. eks. lukking av tannluker)
« Intraorale reparasjoner av brukne forblendinger, kroner og broer

lll. KONTRAINDIKASJON
Overomfintlighet overfor metakrylater

IV. INKOMPATIBILITET
For vern av pulpa eller for provisorisk forsegling ma man ikke benytte
eugenolholdige materialer, da eugenol kan endre komposittens fysikalske
egenskaper.

V. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhetsinfor j
1. Dette produktet ma ikke benyttes av pasienter som er overemfintlige
overfor metakrylater.

. Hvis det oppstar overemfintlighet, som for eksempel hudirritasjoner —
eller betennelser, ma produktet ikke benyttes lenger. Kontakt hudlege
hvis ngdvendig.

. Bruk hansker og munnbind eller foreta andre tiltak, for a forebygge

overgmfintlighet, som kan opptre ved kontakt med metakrylater.

Foreta tiltak som gjor at du unngar at produktet bererer huden eller

oynene. Dekk ogsé pasientens syne med et handkle for bruk av

produktet, for & beskytte han/henne mot kontaminasjon.

. Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller synene, ma man
sette i verk folgende tiltak:

<Hvis produktet kommer inn i oynene>
Skyll straks oynene med mye vann og kontakt eyenlege hvis
nodvendig.

<Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller slimhinnene i
munnen>
Fjern straks produktet med en vattdott eller gasbind som er dyppet i
alkohol og skyll med mye vann.

. Pass pa at pasienten ikke svelger produktet.

Ved herding av produktet ma du ikke se direkte inn i lysstralen til

polymeriseringslampen.

For & hindre infeksjonsoverfaring, ma man ikke benytte den samme

pastaen til flere pasienter. For bruk ma pastaen bearbeides pa et

blandepapir eller en blandeblokk. Pastaen ma aldri paferes pa tannen
direkte fra sproyten.
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Forholdsregler ved omgang med produktet

Bland aldri ulike typer kompositt. Blanding av ulike typer komponenter

kan medfare pavirkning av de fysikalske egenskapene og muligens til

minsket adhesjon.

. Hvis hefteflaten gar helt til tannemaljen, ma man benytte et
etsningsmiddel basert pa fosforsyre (f. eks. K-ETCHANT GEL).
Etsningsmiddelet ma virke i 10 sekunder og deretter ma det vaskes
vekk grundig. Omradet ma torkes etter forhandsbehandlingen.

. Amalgam og andre materialer i kaviteten hindrer lysgjennomtrengning

og polymeriseringen av kompositten. Ved forberedelsen av kaviteten

ma man derfor fierne alle fyllmaterialene helt.

Hvis det gjennomferes en lysherding, ma man ta hensyn til

dybdevirkningen til polymiseringslampen og fyllmaterialet.

Spissen til UV-lysstralen ma holdes sa neer som mulig og vertikal i

forhold til komposittens overflate. Hvis flaten som skal herdes er stor,

ma overflaten deles i flere omrader og sa behandles separat.

Lav lysintensitet forarsaker svakere adhesjon. Kontroller i et slikt tilfelle

herdelampens bruksvarighet og om det har satt seg smuss i

lampespissen. Vi anbefaler at polymeriseringslampen vedlikeholdes

regelmessig med et lysmaleapparat.

Pastaen ma bearbeides straks den er kommet ut av sproyten. Hvis

pastaen ikke kan paferes for innen en bestemt tid, méa den utstyres

med lysbeskyttelse slik at den ikke herdes for raskt.

Hvis produktet tas ut av kjoleskapet, ma det forst oppna romtemperatur

for bearbeidelse. Hvis dette ikke blir gjennomfort, kan paferingen

medfore at sproyten brekker.

Produktet er kun ment brukt av tannleger.
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Sikkerhetsinformasjoner for lagringen:

Produktet ma ikke lenger benyttes etter forfallsdatoens utlop.
Forfallsdatoen finner du pa forpakningen.

. Produktet ma lagres ved 2 - 25°C / 36 - 77°F.

Produktet ma ikke utsettes for varme eller direkte sollys.

. Umiddelbart etter bruk ma spreyten dekkes godt til, slik at innholdet
ikke herdes av omgivelseslyset og for & hindre at fremmedlegemer
trenger inn i sproyten.

Produktet ma oppbevares pa egnet sted. Stedet ma ikke veere
tilgjengelig for uvedkommende. Produktet ma oppbevares utilgjengelig
for barn.

rPON
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VI. FARGETONER OG KOMPONENTER
1. Fargetoner
CLEARFIL MAJESTY Esthetic kan faes i 17 fargetoner:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, OA3*, OA4*, T, AM
*OA2, OA3 og OA4 er opake.

2. Komponenter
Opplysninger om innhold og mengde finnes pa utsiden av emballasjen.
» CLEARFIL MAJESTY Esthetic
« Shade guide (fargetonetabell)

w

. Inholdsstoffer
Hovedbestandeler:
- Silanisert bariumglassfyller
« Forpolymerisert organisk fyller
- Bisfenol A diglycidylmethakrylat (Bis-GMA)
« Hydrofob aromatisk dimethakrylat
« dl-camphorquinon

[MERKNAD]
Total uorganisk fyll-ladning er ca. 40vol%. Partikelstorrelsen pa de
uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellem 0.37 pm og 1.5 pm.

VII. KLINISK FREMGANGSMATE
Fremgangsmate. A
- Direkte restaureringer av for- og sidetenner (kaviteter i klasse | - V)
« Direkte blendekrone og provisorier
« Korrektur av tannform (f. eks. lukking av tannluker)

. Rengjering av tannstrukturen
Kaviteten ma rengjores grundig. En godt rengjort overflate sikrer
maksimal adhesjon.

n

. Fuktighetskontroll
For & oppna best mulig resultat, ma man unnga at kaviteten pavirkes av
spytt og andre urenheter. For & holde tannen ren og terr, anbefaler vi en
kofferdam.

w

. Forhandsbehandling av tann og rot
Fjern det syke dentinet og forbered kaviteten pa vanlig mate.

>

Pulpabeskyttelse

En frilagt pulpa eller et pulpanzert dentinomrade ma dekkes med et
kalsiumhydroksid-preparat. Ikke benytt eugenolholdige materialer, da
disse pavirker de fysikalske egenskapene til kompositten.

o

. Forhandsbehandling av tannflatene og pafering av adhesiver
Behandlingen og bondingen av tannoverflaten ma utferes i henhold til
bruksinformasjonen til det systemet som benyttes (f. eks. CLEARFIL
TRI-S BOND).

(=2}

. Pafgring og lysherding av CLEARFIL MAJESTY Esthetic
6-1. Pafering av en tyntflytende kompositt (f. eks. CLEARFIL MAJESTY
Flow) som farste lag i kaviteten er valgfri. Dette laget ma veere
avpolymerisert for paferingen av CLEARFIL MAJESTY Esthetic.

6-2. Velg passende fargetone for produktet og benytt fargetonetabellen
til dette. For & oppna en bedre fargetonetilpasning, kan du bruke to
eller flere fargetoner ved behandlingen.

6-3. Pafor kompositten i den enskete fargetonen og herde materialet i
henhold til tabellen nedenfor med polymeriseringslampen*.

Tabell: Forhold mellom herdetid og herdedybde for hver herdelampe.

Herdetid Herdedybde (mm)
Type (sek) T, | A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, | OA2, OAS3,
AM | B3, C3,HO, E, XL, OC OA4
Vanlig 20
halogenlampe*®
Hurtigherdende
N 10
halogenlampe:
2,0 1,5 1,0
Plasma-
" 5
lysbuelampe’
LED* 20
*Herdelampe
Type Lyskilde Bolgelengdeomréade og lysintensitet
Vanlig Halogen | Lysintensitet? p& 300 - 550 mW/cm? i

halogenlampe | lampe belgelengdeomrade fra 400 - 515 nm

Hurtigherdende| Halogen
halogenlampe | lampe

Lysintensitet? pa over 550 mW/cm2 i
belgelengdeomradet fra 400 - 515 nm

Lysintensitet® pa over 2000 mW/cm?2 i
belgelengdeomradet fra 400 - 515 nm og
en lysintensitet pa over 450 mW/cm? i
belgelengdeomradet fra 400 - 430 nm

Plasma- Xenon-
lysbuelampe | lampe

LED BIA LEDY Lysintensitet? pa over 300 mW/cm? i

belgelengdeomradet fra 400 - 515 nm

1) Emisjonsspektrumets toppverdi: 450 - 480 nm

2) Int. 1ISO 10650-1.

3) Verdien for bolgelendefordelingen og lysintensiteten beregnes ved hjelp av en IEC-
eller NIST-standardlampe (National Institute of Standards and Technology) med et
justert spektralradiometer.

[MERKNAD]

« Hvis du bruker flere fargetoner, ma den forst den forste pastaen
paferes og herdes. Deretter paferer du den andre pastaen og lar
den herdes. Nar alle pastaer er pafert og herdet enkeltvis, ma de
avslutningsvis herdes sammen nok en gang.

« Hvis nedvendig, ma man for tildekning av metalloverflater og sterke
fargeendringer, pafore et lag opak kompositt (f. eks. CLEARFIL ST
OPAQUER) som ogsa ma herdes.

7. Bearbeidelse i etterkant
Etterforme restaureringen og utjevne okklusjonen med en fin
diamantsliper. Poler som vanlig med silikonsliper eller poleringsskiver.

Fremgangsmate. B

Intraorale reparasjoner av brukne forblendinger, kroner og broer

1. Forberedelse av brukne flater

1-a. Blendeflater
Fjern et lag av den brukne blendingen forsiktig og legg en skrakant
i kantomradet. Bruk egnete instrumenter (f. eks. en diamantsliper).

1-b. Metallflate
Hvis metallflaten ikke er forbehandlet allerede, gjer den ru med en
sandstraler og aluminiumoksid eller med en diamantsliper pa en
forsiktig mate. Spyl deretter omradet grundig med vann og terk

omradet.

2. Forbehandling av blender
For rengjoring forer du et etsningsmiddel basert pa fosforsyre (f. eks.
K-ETCHANT GEL) pa blendematerialet og lar det virke i 5 sekunder.
Deretter méa etsegelet skylles bort med vann og omradet ma torkes
grundig.

3. Forbehandling av metalloverflater
Nar deler av metallrammen ligger apen, paferer du en metallheftende
primer (f. eks. ALLOY PRIMER) i henhold til bruksanvisningen.

4. Silan-behandling
Pafor et Silan-adhesjonsmiddel (f. eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER)
pa bruddendene til keramikkblendingen i henhold til bruksanvisningen.

5. Behandling og bonding av tannoverflaten
Behandlingen og bondingen av tannoverflaten ma utferes i henhold til
bruksinformasjonen til det systemet som benyttes (f. eks. CLEARFIL
TRI-S BOND).

6. Pafering og lysherding av CLEARFIL MAJESTY Esthetic

6-1. Pafering av en tyntflytende kompositt (f. eks. CLEARFIL MAJESTY
Flow) som farste lag i kaviteten er valgfri. Dette laget ma veere
avpolymerisert for paferingen av CLEARFIL MAJESTY Esthetic .

6-.

n

. Bruk fargetonetabellen for behandlingen. Velg den egnete
fargetonen, som tilsvarer fargetonen til den brukne blenden, kronen
eller broen. Man kan velge to eller flere fargetoner og disse kan
kombineres, for & oppna en bedre fargetilpasning.

6-3. Pafor CLEARFIL MAJESTY Esthetic i den valgte fargetonen. Herde
produktet ved hjelp av polymiseringslampen over det foreskrevne
tidsrommet (se tabell) i henhold til Fremgangsmate. A 6-3. Ta
hensyn til herdedybdene til polymeriseringslampen og kompositten.
Pafer kompositten lagvis. Hvert lag ma herdes separat. Hvis det
brukes fleres fargetoner, ma disse pafores enkeltvis. Disse herdes
alt etter lagtykkelse sammen eller enkeltvis.

[MERKNAD]
Bruk opak kompositt (f. eks. CLEARFIL ST OPAQUER) for &
dekke til metallflater eller sterke fargeendringer.

7. Bearbeidelse i etterkant

Etterforme restaureringen og utjevne okklusjonen med en fin
diamantsliper. Poler som vanlig med silikonsliper eller poleringsskiver.

[GARANTI]

Et produkt som er defekt, blir erstattet av Kuraray Noritake Dental Inc.
Kuraray Noritake Dental Inc. Er ikke ansvarlig for direkte, etterfolgende

eller spesielle tap eller skader som kan tilbakefores til bruk eller ikke-bruk
av disse produktene. For bruk ma brukeren avgjere om produktene kan

brukes til det formalet de er tenkt til. Risikoen og ansvaret som bruken av
produktet medforer ligger hos brukeren.

[MERKNAD]
CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL ST og
CLEARFIL er varemerker som tilherer KURARAY CO., LTD.

d Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

KAYTTOOHJEET

1. JOHDANTO
CLEARFIL MAJESTY Esthetic on valokovetteinen, rontgenséteita
lapaisematon restoratiivinen yhdistelméresiini, joka takaa tarkan
savytyksen, korkean Kiillotettavuuden ja erinomaiset fysikaaliset
ominaisuudet. Tdmén ansiosta sit& voidaan kayttaa seka etummaisiin etta
takimmaisiin restauraatioihin. Sen viskositeetti on optimaalinen, mika
takaa helpon kaésittelyn ja levityksen.

Il. KAYTTOTARKOITUKSET

CLEARFIL MAJESTY Esthetic on tarkoitettu seuraaviin restoratiivisiin

kayttotarkoituksiin:

« Suorat restauraatiot etu- ja takahampaille (luokkien | — V kaviteetit)

« Suorat paallysteet

» Hampaiden asennon ja muodon korjaus (esim. diastema-sulku tai
pienoishammas).

« Murtuneiden kruunujen/siltojen suunsiséiset korjaukset.

. TAPAUKSET, JOISSA TUOTETTA El SAA KAYTTAA
Potilaat, joiden on aikaisemmin havaittu olevan yliherkkia metakryylihapon
monomeerille

IV. YHTEENSOPIMATTOMUUS
Ala kayta eugenolia sisaltavia aineita ytimen suojaukseen tai véliaikaiseen
sulkemiseen, silla eugenoli saattaa hidastaa sidosjarjestelman
kovettumista.

V. VAROTOIMENPITEET

1. Turvalli: liittyvét varotoimenpi

1. Valta tuotteen kayttda sellaisten potilaiden kohdalla, joiden on
aikaisemmin havaittu olevan yliherkkia metakryylihapon monomeerille.

2. Jos yliherkkyytta esiintyy (esim. ihotulehdus), lopeta tuotteen kaytto ja
ota yhteys laakariin.

3. Kayta suojakasineita tai ryhdy muihin suojatoimenpiteisiin sellaisen
yliherkkyyden valttamiseksi, joka johtuu metakryylihapon monomeerin
kanssa kosketuksiin joutumisesta.

4. Esta tuotteen paasy iholle tai silmiin. Ennen tuotteen kayttoa potilaat
silmét on suojattava roiskuvalta aineelta pyyhkeella.

5. Jos tuote péésee kosketuksiin ihmisruumiin kudosten kanssa, suorita
seuraavat toimenpiteet:

<Jos tuotetta paasee silmiin>
Pese silma valittdmasti runsaalla mééarélla vetta ja ota yhteys ladkériin.
<Jos tuote paasee kosketuksiin ihon tai syljen kanssa>
Pyyhi se valittdmésti pois alkoholiin kostutetulla vanulla tai harsolla ja
pese runsaalla maaralla vetta.

6. Esta potilasta nielemasta tuotetta vahingossa.

7. Kun aine kovettuu, valta katsomasta suoraan kovetusvaloon.

8. Ala kéayta samaa pastaa eri potilaille tartuntojen estamiseksi. Annostele
pastaa sekoituspaperille ennen kéyttda. Ala levita pastaa suoraan
ruiskusta potilaan hampaalle.

2. Késittelya ja muuntelua koskevat varotoimenpiteet

1. Ala kayta tuotetta yhdistettyna toiseen yhdistelméresiiniin. Materiaalien
sekoittaminen voi muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja mahdollisesti
heikentaé niita.

2. Jos tartuntapinta ulottuu hiomattomaan emaliin, levita fosforihappoa
siséltavaa syovytysainetta (esim. K-ETCHANT GEL) ja anna sen
vaikuttaa 10 sekunnin ajan ennen pesemista ja kuivaamista.

3. Amalgaami tai muu kaviteettiin jdényt vuorausmateriaali estaa valon
paasyn ja tuotteen polymerisaation. Poista vuorausmateriaali kokonaan
kaviteetin valmistamisen yhteydessa.

4. Kun tuotetta kovetetaan, on naissé kayttdohjeissa mainittu
valokovetussyvyys otettava huomioon.

5. Kovetusvalon séateilevaa paata on pidettava mahdollisimman lahella
resiinin pintaa niin kohtisuorassa asennossa kuin mahdollista. Jos
suurta resiinin pintaa valokovetetaan, on suositeltavaa, etta alue
jaetaan eri osiin ja jokainen osa valokovetetaan erikseen.

6. Alhainen valon voimakkuus aiheuttaa heikon tartunnan. Tarkista lampun
kayttoika ja kovetusvalon ohjauspééan likaisuus. On suositeltavaa, etta
kovetusvalon voimakkuus tarkistetaan kayttamalla siihen tarkoitettua
valon maarityslaitetta sopivin véliajoin.

7. Pastaa on kaytettdva mahdollisimman pian ruiskusta annostelun
jalkeen. Jos pasta jatetaan hetkeksi kayttamatta, se on peitettava valon
pysayttavalla levylla.

8. Tuotteen on oltava huoneenlammdssé ennen annostelua, jos se on
otettu pois jadkaapista. Jos nain ei tehda, ruisku saattaa rikkoutua.

9. Tata tuotetta saa kayttaa vain valtuutettu hammaslaakari.

3. Varastointia koskevat varotoimenpiteet

1. Al4 kayta tuotetta viimeisen kayttdpaivan umpeuduttua. Ota selville
viimeinen kayttépaiva, joka on kirjoitettu pakkauksen ulkopuolelle.

2. Tuote on séilytettavéa 2 - 25°C / 36 - 77°F asteen lampétilassa silloin,
kun sita ei kayteta.

3. Ala sailyta hyvin kuumassa paikassa tai suoran auringonvalon
ulottuvilla.

4. Kun pastaa on annosteltu, ruiskuun on asetettava korkki
mahdollisimman pian ruiskun sisélla oleva pastan kovettumisen
estamiseksi huonevalaistuksen vaikutuksesta, ja jotta vierasta ainetta ei
paase ruiskun sisaan.

5. Tuote on sailytettava asianmukaisesti paikassa, jossa vain
hammaslaakarit toimivat.

VI. VARISAVYT JA OSAT
1. Vérisévyt
CLEARFIL MAJESTY Esthetic -pastasta on saatavissa 17 véarisavya:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, OA3*, OA4*, T, AM
*OA2, OA3 ja OA4 ovat peittavia varisavyja.

2. Osat
Tuoteen koostumusta ja maaraa koskevat tiedot pakkauksen kyljessa.
+ CLEARFIL MAJESTY Esthetic
+ Shade guide (Varisévyopas)

3. Ainesosat
Perusainekset:
« Silanoitu bariumlasifilleri
+ Esipolymeroitu orgaaninen filleri
« Bisfenoli-A-diglysidyylimetakrylaatti (Bis-GMA)
+ Hydrofobinen aromadimetakrylaatti
« dl-Camphorquinone

[HUOM.]
Epéorgaanisen taytemateriaalin kokonaismaéara on noin 40vol%.
Epéorgaanisten tayteaineiden hiukkaskoko on 0.37 um - 1.5 pm.

VIl KLIINISET TOIMENPITEET
Tyémenetelma. A
« Suorat restauraatiot etu- ja takahampaille (luokkien | - V kaviteetit)
« Suorat paallysteet
« Hampaiden asennon ja muodon korjaus (esim. diastema-sulku tai
pienoishammas)

1. Hammasrakenteen puhdistus
Varmista, etta kaviteetti on riittdvan puhdas. Hyvin puhdistettu kaviteetti
takaa parhaimman mahdollisen tarttumiskyvyn.

2. Kosteuden tarkistus
Jotta tulos olisi mahdollimman hyva, esta kasittelyalueen sekoittuminen
sylkeen tai vereen. Kumisen esteen kayttoa suositellaan, jotta hammas
pysyy puhtaana ja kuivana.

w

. Kaviteetin valmistaminen
Poista infektion saanut dentiini ja valmista kaviteetti tavalliseen tapaan.

>

Ytimen suojaus

Loydetyt ytimen paljastumat voidaan peittda kovettavalla
kalsiumhydroksidiaineella. Sideaineen paallystysté tai perustusta ei
tarvita. Al4 kayta ytimen suojaukseen eugenoliaineita.

o

. Hampaan pinnan kasittely ja sitominen
Hampaan pinnan késittely ja sitominen tapahtuu kéytettavan
sidosjéarjestelman kayttdohjeiden (esim. CLEARFIL TRI-S BOND)
mukaisesti.

o

. CLEARFIL MAJESTY Esthetic -pastan levitys ja valokovetus
6-1. Tarpeen vaatiessa virtaavaa yhdistelméresiinia (esim. CLEARFIL
MAJESTY Flow) voidaan levittda kaviteettiin alkukerroksena (lue
sen kayttdohjeet). Tama kerros on polymerisoitava ennen
ensimmaisen CLEARFIL MAJESTY Esthetic -pastakerroksen
levitysta.

6-2. Valitse sopiva varisavy kasiteltdvan hampaan varin mukaan
kayttamalla varisavyopasta. Voit yhdistdd useampia vérisavyja,
jotta vari olisi mahdollisimman lahella kasiteltdvan hampaan varia.

6-3. Levita valitsemasi véri kaviteettiin, valokoveta resiini
kovetusvalolla* taulukon mukaisesti.

Taulukko: Kovetusvalojen kovetusajan ja hoitosyvyyden valinen suhde

. Kovetusaika Hoitosyvyys (mm)
Tyyppi (sek.) T, | A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, | OA2, OA3,
AM | B3, C3,HO, E, XL, OC OA4
Tavallineq 20
halogeeni*
Pikakovettava
o 10
halogeeni
2,0 1,5 1,0
Plasmakaari* 5
LED* 20
*Kovetusvalo
Tyyppi Valonléghde Aallonpituusalue ja valon voimakkuus
Tavallinen Halogeeni | Valonvoimakkuus? 300 - 550 mW/cm?
halogeeni lamppu aallonpituusalueen ollessa 400 - 515 nm
Pikakovettava| Halogeeni | Valonvoimakkuus? yli 550 mW/cm?
halogeeni lamppu aallonpituusalueen ollessa 400 - 515 nm
Valonvoimakkuus® yli 2000 mW/cm?
Pl Kaari Ksenon aallonpituusalueen ollessa 400 - 515 nm,
asmakaarl lamppu ja valonvoimakkuus yli 450 m\W/cm?
aallonpituusalueen ollessa 400 - 430 nm
LED Sininen Valonvoimakkuus? yli 300 mW/cm?
LED" aallonpituusalueen ollessa 400 - 515 nm

1) Emissiospektrin huippu: 450 - 480 nm

2) Arvioitu ISO 10650-1:n mukaan.

3) Aallonpituuden jakauma- ja valonvoimakkuusarvot on mitattu kalibroidulla
spektroradiometrilla kayttamalla IEC- tai NIST -standardilamppua (National Institute of
Standards and Technology).

[HUOM.]

+ Jos useampi kuin yksi varisavy valitaan, yhden vérinen pasta on
levitettava ja valokovetettava ennen toisen vérisen pastan levitysta ja
valokovetusta. Kun kaikki pastat on levitetty ja valokovetettu, ne on
valokovetettava uudelleen yhdessa.

« Levita tarpeen mukaan peittavaa resiinia (esim. CLEARFIL ST
OPAQUER) ja valokoveta se resiinin kayttéohjeiden mukaan.

7. Viimeistely
Muotoile restauraatio ja aseta okluusio ohutta timanttiteraa kayttamalla.
Kiillota silikonikumiterilla tai kiillotuslevyilla tavalliseen tapaan.

Tyémenetelma. B
Murtuneiden kruunujen/siltojen suunsiséiset korjaukset

-

. Murtuneiden pintojen valmistelu

1-a. Tasoitusmassapinta
Tarpeen vaatiessa poista kerros murtunutta pintaa ja aseta fasetti
reuna-alueelle sopivia instrumentteja kéayttaen (esim. timanttitera).

1-b. Metallipinta
Jos metallipintaa ei ole pintakasitelty, karhenna sita
hiekkapuhalluksen avulla alumiinioksidijauhetta kayttamalla tai
timanttiteran avulla. Huuhtele pinta vedella ja kuivaa se.

n

. Tasoitusmassan happosyévytys
Levité fosforihappoa sisaltavaa sydvytysainetta (esim. K-ETCHANT
GEL) tasoitusmassaan ja anna vaikuttaa 5 sekunnin ajan. Pese ja
kuivaa.

o

Jalometallipinta

Jalometallia kéytettdesséd metallikiinnitteinen kiinnistysaine (esim.
ALLOY PRIMER) levitetaan kaytettavan tuotteen kayttdohjeiden
mukaisesti.

IS

. Silaanin kasittely
Levit& silaanikiinnitysainetta (esim. CLEARFIL CERAMIC PRIMER)
tasoitusmassaan tuotteen kayttéohjeiden mukaan.

o

. Hampaan pinnan kasittely ja sitominen

Hampaan pinnan késittely ja sitominen tapahtuu kéytettavan
sidosjérjestelmén kayttdohjeiden (esim. CLEARFIL TRI-S BOND)
mukaisesti.

o

CLEARFIL MAJESTY Esthetic -pastan levitys ja valokovetus

6-1. Tarpeen vaatiessa virtaavaa yhdistelméresiinia (esim. CLEARFIL
MAJESTY Flow) voidaan levittaa kaviteettiin alkukerroksena (lue
sen kayttoohjeet). Tamé kerros on polymerisoitava ennen
ensimmaisen CLEARFIL MAJESTY Esthetic -pastakerroksen
levitysta.

6-!

N

. Valitse vérisédvyoppaan avulla tuotteen véri, joka sopii korjattavaan
murtuneeseen kruunuun / siltaan. Voit yhdistaa useampia
vérisévyja, jotta vari olisi mahdollisimman lahelld murtuneen
kruunun / sillan véria.

6-3. Levita valitsemasi varisté tuotetta kaviteettiin ja valokoveta se
kovetusvalolla niin, etté kovetusaika vastaa taulukossa esitetty&d
aikaa (Tyomenetelma. A 6-3). Ota hoitosyvyys huomioon, levita
resiinia kerroksittain ja polymeroi jokainen kerros tarpeen mukaan.
Jos useampia vareja levitetdan, levita ne erillisina kerroksina ja
polymeroi kaikki kerrokset yhdessa tai erikseen hoitosyvyydesta
riippuen.

[HUOM.]
Kayta metallipintaan peittavaa resiinia (esim.CLEARFIL ST
OPAQUER), jotta metalli ei kiilla lapi.

7. Viimeistely
Muotoile restauraatio ja aseta okluusio ohutta timanttiteraa kayttamalla.
Kiillota silikonikumiterilla tai kiillotuslevyilla tavalliseen tapaan.

[TAKUU]
Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki viallisiksi osoitetut tuotteet.
Kuraray Noritake Dental Inc. ei ole vastuussa tuotteiden katoamisesta tai
niiden valittdmista, vélillisista tai erityisisté vahingoista, jotka johtuvat
naiden tuotteiden mahdollisesta osaamattomasta kaytdstd. Ennen
kayttoa kayttajan on varmistuttava tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun
kayttoon. Kayttéja on vastuussa kaikkiin téahan liittyvisté riskeista.

[HUOM.]
CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL ST ja
CLEARFIL ovat KURARAY CO., LTD.:n tavaramerkkeja.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

[ec [rRer] Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640




Tabel: Forhold mellem hzerdetid og haerdningsdybde for enhver 6. Aplicacéo e fotopolimerizagdo de CLEARFIL MAJESTY Esthetic 5. Mpoepyaoia g emugpavelag Tou dovTioU Kat eTOTPWON

BRUGSANVISNING PORTUGUES | INSTRUCOES DE UTILIZACAO EAAHNIKA | OAHIIEZ XPHEZEQE

hzerdelampe. 6-1. A aplicagao de uma resina composita de baixa viscosidade (por OUYKOAANTIKOV TIAPaAYOVTWwY
1. INDLEDNING Heerdedybde (mm) I. INTRODUGAO ex., CLEARFIL MAJESTY Flow) na cavidade como camada inicial I. EIZArQrH H ene&epyaoia kalt oUYKOAANON Tng emuddavelag Tou dovtiol Ba
) . ) . Heerdetid : o . - = & opcional (consultar as respectivas Instrugdes de Utilizagéo). Esta To CLEARFIL MAJESTY Esthetic eival €va ¢wTomoAupEPI{OHEVO, npérel va dlevepyolvtal oupdwva Pe Tig 0dnyieg xproewg Tou
Ved CLEARFIL MA‘JESTY Esthetlg drejer dEt.S'g om et lyshzerdendes, Type (sek.) T, | A1, A2, A3, A35, Ad, B2, | OA2, OA3, CLEABFILMAJESTY Esthetic & uma resina composita de restfaurggao camada devera ser polimerizada antes da colocagéo da primeira AKTIVOOKIEPO UAIKO amokatdotaong olveetng pntivng, rmou Xpnotporololpevou cuothpatog (rX. CLEARFIL TRI-S BOND).
rontgenopakt, restaurativt komposit, som muligger en perfekt AM | B3, C3,HO,E, XL, OC OA4 fotopolimerizavel radiopaca, que proporciona uma correspondéncia de cor camada de CLEARFIL MAJESTY Esthetic ETLTPENEL TAAELQ XPWHATIKY TIOOOTPHOYT. AGBETEL EEQIPETIKES
farvetilpasning. Det besidder fremragende, fysikalske egenskaber, en Traditionel 20 precisa, elevada capacidade de polimento e excelentes propriedades : DUOLKES 1BIOTNTES, EEOXT AELQVTIKA chvc';Tnm Kal evat 15aviko yia 6. Eniotpwon kat pwTomoAupeplop6g Tou CLEARFIL MAJESTY Esthetic
udmaerket polereevne og er ideelt til restauration i omradet ved for- og halogenlampe* fisica_s, tornando-a assim ideal tanto para restauragoes de dentes 6-2. Utilizando a tabela de tonalidades, seleccionar uma tonalidade QMOKATACTACELG c"rr]v TEPLOX) TWV TPOTBIWY Kal TAGYiwY SOVTIGV. 6-1. H emioTpwon piag Aemroppeuotng UQVGSan pm’iqu (rLx. )
klpdt:?ender._ Produktet har_ en optlm_al viskositet for forarbejdningen og Hurtigthzerdende antenorgs como para re§taura§oes de dentes posteno@s. A sua formula adequada do produto correspondente a tonalidade do dente a To MpoibY BaBETEL To BEATIOTO IEGBES Yia TN ENeEepyacia kaL Ty QLEARFIL MAJE$TY Flgw) OTI']V'KOIAOTIT]TQ OaV TPWTO OTPOUA )
paferingen inden for fyldningsterapiens rammer. halogenlampe® 10 proporciona uma viscosidade ideal, assegurando a facilidade de tratar. Podera combinar duas ou mais tonalidades para obter uma emloTpwon oTa Maiola TG EPPGPAKTIKAS Bepaneiag elval mpoalpeTIK. AUTO TO OTPWUA TIPETEL VA £XEL TIOAUNEPLOTEL
9 s 2,0 1,5 1,0 manipulagéo e aplicagéo. melhér correspondéncia da tonalidade do dente a tF;atar : miplv TNV emniotpwon Tou CLEARFIL MAJESTY Esthetic.
Plasma- : Il. ENAEIZEIZ . , ,
" é’fé'}fé‘gl'f’ l\':/E?ESTY Esthetic anvendes ved de folgende restaurationer: lysbuelampe* 5 II. INDICAGOES To CLEARFIL MAJESTY Esthetic epappéZetat oTig eEng 6-2. EAEETE TNV KATGAANAN AMOXpwaT TOU TIPOT6VTOG Kalt
N . Ny v'gend ’ . . P ) L 6-3. Colocar o produto com a tonalidade seleccionada na cavidade e . . XPNotLloroleioTe Tipog ToUTOo ToV Tivaka anoxpwoewv. a va
« Direkte restaurationer af for- og kindteender (Kaviteter i klasse | - V) CLEARFIL MAJESTY Esthetic esta indicada para as seguintes aplicacdes fotopolimerizar a resina com uma unidade de polimerizacdo QroKaTactacels: ETITUYETE KAAUTEON TOOCAOLOVA TG AHOXOWO HoDEITE
- Direkte Veneerkroner og provisorier LED* 20 de restauragéo: polim P ¢ + AHE0EG AMOKATAOTACELG TWV TIPOoBiwV Kal TAay{wy SovTidv X JTERT] TIDOOAPHOYN TNG ATOXPWONS, HTOPET
dentéaria*, de acordo com a tabela apresentada em seguida. va XPNOLHoToNoeTe U0 1 MEPLOCOTEPEG ATIOXPWOELG KATA

« Korrektur af tandformen (f.eks. lukning af mellemrum mellem taenderne) (KOINOTNTEG TNG TAENG | - V)

« Restauragdes directas de dentes anteriores e posteriores (cavidades ( ; C ) ) mv eneEepyasia
« Intraorale reparationer af brudte facadeopbygninger, kroner og broer das classes | - V) * ALECEG KOPOVEG OYNG KAL TIPOCWPLVEG ATIOKATACTATELG ’

For at undga overforsel af en infektion ma den samme pasta ikke
benyttes pa flere patienter. Pastaen skal forarbejdes pa et
blandingspapir eller en blandingsblok for anvendelse. Pafor aldrig
pastaen pa tanden direkte fra sprojten.

Forholdsregler ved hdndteringen

bl

Bland ikke forskellige komposittyper. Blanding af uens komponenter
kan fore til en forringelse af de fysikalske egenskaber og muligvis til en
reduceret binding.

Hvis bindingsfladen nar til tandemaljen, skal der anvendes et

aetsningsmiddel, der er baseret pa fosforsyre (f.eks. K-ETCHANT GEL)

FEtsgelen ber indvirke i 10 sekunder og efterfolgende vaskes grundigt

af. Ter omradet efter forbehandlingen.

. Amalgam eller andre materialer i kaviteten forhindrer lyset i at treenge
igennem og dermed polymerisationen af komposittet. Ved
forarbejdningen af kaviteten skal samtligt fyldningsmateriale derfor
fiernes fuldstaendigt.

. Nar der gennemferes en lyshzerdning, skal man vaere opmeerksom pa

polyrimerisationslampens og fyldningsmaterialets dybdevirkning.

Spidsen af en UV-lyskilde skal holdes sa teet som muligt samt vertikalt

pa komposittens overflade. Nar en stor flade skal udhzerdes, ber

overfladen deles op i flere omrader, som sa behandles separat.

Lav lysintensitet forarsager en darligere binding. Kontroller i dette

tilfeelde haerdelampens anvendelsestid og i givet fald lampespidsen for

tilsmudsning. Vi anbefaler at vedligeholde polymerisationslampen med
regelmeessige mellemrum med et lysmalerapparat.

Pastaen skal efter udbringning fra sprojten forarbejdes hurtigst muligt.

Hvis pastaen efter udbringningen ikke kan paferes inden for et bestemt

tidsrum, skal den beskyttes mod for tidlig heerdning med lysbeskyttelse.

Hvis produktet tages ud af keleskabet, skal det have stuetemperatur for

forarbejdningen. Hvis dette ikke overholdes, kan udbringningen fore til

brud pa sprojten.

. Anvendelse af dette produkt er udelukkende forbeholdt tandleeger.
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3. Sikkerhedshenvisninger til opbevaringen

-

. Anvend ikke produktet efter forfaldsdatoens udlob. Forfaldsdatoen
findes pa pakningen.

Intraorale reparationer af brudte facadeopbygninger, kroner og broer

1. Forberedelse af brudte flader
1-a. Facadeflader

Fjern forsigtigt et lag af den brudte facade og anlaeg en affasning i
kantomradet. Anvend kun egnede instrumenter (f.eks. en
diamantsliber) hertil.
. Metalflade

Hvis metalfladen ikke allerede er forbehandlet, gores den i det
mindste ru med en sandstréler og aluminiumoxid hhv. med en
diamantsliber. Skyl derefter omradet grundigt med vand og ter
omréadet.

-
|
o
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Forbehandling af facader

Til rengering péaferes et aetsningsmiddel, der er baseret péa fosforsyre
(f.eks. K-ETCHANT GEL) pa facadematerialet og lad det indvirke i 5
sekunder. Efterfolgende skal setsgelen skylles af med vand og omrédet
torres grundigt.

«@

Forbehandling af metaloverflader
Hvis dele af metalstellet ligger frit, paferes der en metalbindende primer
(f.eks. ALLOY PRIMER) iht. brugsvejledningen.

>

Silan-behandling
Péfer et Silan-bindemiddel (f.eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER) pa
brudenderne af keramikfacaden iht. brugsvejledningen.

o

. Behandling og bonding af tandoverfladen
Tandoverfladen ber behandles og bondes efter det anvendte systems
brugsinformation (f.eks. CLEARAFIL TRI-S BOND).

o

Péfering og lysheerdning af CLEARFIL MAJESTY Esthetic

6-1. Pafering af et tyndtflydende komposit (f.eks. CLEARFIL MAJESTY
Flow) i kaviteten som forste lag er valgfri. Dette lag skal
udpolymeriseres for pafering af CLEARAFIL MAJESTY Esthetic.

o

Proceder com precaucao, a fim de evitar que o paciente engula

acidentalmente o produto.

. Evitar olhar directamente para a luz de polimerizagéo ao realizar o
processo de polimerizagao dentaria.

. Para evitar infec¢éo cruzada evitar a partilha da mesma pasta por

pacientes diferentes. Distribuir a pasta sobre um papel de mistura

antes de a utilizar. Nao tentar aplicar a pasta directamente a partir da

seringa no dente do paciente.

]
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Prec: 6es de e manipulacdo

Nao utilizar o produto em associacdo com outra resina composita. A

mistura de materiais podera provocar uma alteragéo das propriedades

fisicas, e possivelmente uma reducéo da eficacia esperada.

. Se a superficie aderente se estender até ao esmalte intacto, aplicar um
agente cauterizante de acido fosférico (por ex., K-ETCHANT GEL) e
deixar actuar durante 10 segundos antes de lavar e secar.

3. A améalgama ou outro material de obturagao existente na cavidade
impedira a passagem da luz e a polimerizagcdo do produto. Remover
completamente qualquer material de obturagéo ao preparar a
cavidade.

. Ao fotopolimerizar o produto, ter em atencéo a profundidade de
fotopolimerizacé@o constante nestas Instrucdes de Utilizagao.

. A ponta emissora de luz para polimerizagdo do material devera ser

mantida 0 mais proximo e mais verticalmente possivel em relagcdo a

superficie da resina. Se for necessaria a polimerizagdo de uma

superficie ampla, é aconselhavel dividir a area em diferentes seccoes e

efectuar a fotopolimerizacdo de cada seccdo separadamente.

Uma intensidade de luz fraca tem como consequéncia uma adesao

fraca. Verifique o tempo de vida Util da lampada e se podera existir

uma eventual contaminagéo da ponta emissora de luz. E aconselhavel
verificar regularmente a intensidade da luz gerada pela lampada de
fotopolimerizacao, utilizando um dispositivo de avaliacdo adequado
para o efeito.

. A pasta devera ser usada o mais rapidamente possivel apos ser

retirada da seringa. Se nédo dor possivel utilizar a pasta imediatamente

apos retirada da seringa, esta devera ser coberta com uma placa de
bloqueio de luminosidade.
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1) Pico de espectro de emisséo: 450 - 480 nm

2) Avaliada de acordo com a norma ISO 10650-1.

3) Valores de distribuicdo de comprimento de onda e intensidade luminosa medidos com
um espectro-radidometro calibrado em conformidade com uma lampada padrdo IEC ou
NIST (National Institute of Standards and Technology).

[NOTA]

« Se forem seleccionadas duas ou mais tonalidades, a pasta de uma
tonalidade devera ser aplicada e fotopolimerizada antes de ser
aplicada e fotopolimerizada a pasta de outra tonalidade. Apos terem
sido aplicadas e fotopolimerizadas individualmente todas as
camadas de pasta, o conjunto das diferentes devera voltar a ser
fotopolimerizado.

+ Se necessario, podera ser aplicada uma fina camada de resina
opaca (por ex., CLEARFIL ST OPAQUER) e fotopolimerizada de
acordo com as Instrugdes de Utilizag&o.

7. Acabamento
Efectuar o contorno da restauragéo e ajustar a ocluséo utilizando uma
ponta de diamante fina. Polir como habitualmente, utilizando pontas de
borracha de silicone ou discos de polimento.

Método. B
Reparagdes intraorais de coroas/pontes fracturadas

1. Preparagéo de superficies fracturadas
1-a. Superficie de material de revestimento

Se necessario, remover uma camada da superficie fracturada e
colocar um bisel na zona marginal, utilizando instrumentos
adequados (por ex., ponta de diamante).

. Superficie de metal
Se a superficie de metal no tiver sido previamente tratada,
recorrer a tratamento com jacto de alumina ou utilizar uma ponta
de diamante para tornar a mesma rugosa. Lavar a superficie com
agua e secar a mesma.

1-

o

[

Cauterizacdo do material de revestimento

AmopakpUVETE apEOWG TO TPOIOV pe £va ToAUTo BApBaKog 1) He
pia yaZa mou gpnotioTnkav pe ovorveupa Kat EEMUVETE Pe
agpbovo vepo.

6. Na rmpoogxete MOTe 0 A0BeVAG va Unv Kataruel To mpoiodv.
7. Katd Tov moAUpEPLOUO TOU POIOVTOG uNnV Koltdte aneubeiag péoa

otnv déoun ¢wTog NG Auxviag moAupeptlopol.

8. [MNa v MpoANYN NG HeTadoong piag HOAUVONG, Sev ETUTPEMETAL N

XphHon tng {dlag mdotag oe MeplocdTEPOUg aabeveig. Mplv v
XpNHon, Mpénel va ene&epyaocTteite TNV NAota endvw oe éva xapti
MiEng 1) oe éva purok avapiEng. Mnv emotp@veTe TOTE TNV ndota
areuBeiag and v alplyya oto dOVTL

. MpooTarteuTikd pérpa katé Tnv ensgepyaocia

3

. Mnv avaptyviete SlapopeTikolq TUMOUG CUVOETIKMOV pNTIVQOV. H
QavApIEN avOpoLWwV CUCTATIK®OV UMOPE( va eTMPeAoEeL TIG GUOIKEG
1B16TNTEG Kal TLBAvV®G va 0dNyNnoeL 0€ HELWPEVN TIPOOHUON.

. E4v n erudpavela mpoodpuong ekTeiveTal péxpt TNV adapavtivn,
TMPETEL va €GapOOTEl pia adporonTiky) oucia pe Bdon to
dwopoplkd 0L (TLx. K-ETCHANT GEL). To ZeAé adpomoinong 6a
mpérnel va dpdoet 10 deutepdAerta kat akoAoUBwg va EeTAuBe(
OXOAAOTIKA. ZTEYVOOTE TNV MEPLOXT| META TNV Mpoepyaacia.

. ApdAyapa 1 dAAa UAIKG oTnv KOIAOTNTa epmodilouv Tnv
3lamePaATOTNTA TOU GWTOG KAl TOV TOAUMEPLOUO TNG CUVBETIKNAG
pNTivng. Katd tnv nmpoetolpacia Tng KOIAOTNTAG MPETEL va
AropaKpuvOoUV £§ OAOKANPOU AMavVTa Ta EUPPAKTIKA UAIKA.

.‘Otav dlevepyeital wTOMOAUNEPLOPOG, TIPETEL va diveTal poooxn
otnv evtunwon BaBoug g Auxviag moAupeplopoU Kat Tou
eUPPAKTIKOU UALKOU.

. H akpn g rmyng g unepuwdoug akTivoBoAiag mpémel va
KpaTeital 600 TO duvATOV TLO KOVTA KAl KABETA 0NV erpavela
mg olvBeTtng pnTivng. EAv mpémet va moAupeploTel pia peyain
emoavela, 6a mpérnet n erupdavela va dlaxwpLotei o MOANEG
TMEPLOXEG Kal va TIg ene&epyaoTeite XwploTta.

. XapnAy évtaon ¢wTtdg MPokalei XelpodTePN MPOODUON. Z€ AUTH
v nepirmwon eAéyEte Tnv dldpkela XpHong g Auxviag
TIOAUHEPLOMOU Kal EVOEXOMEVWG TNV AKPN TNG Auxviag yia
akaBapoieq. SuvioToUpe va ouvtnpeite o TAKTIKA dlaoTnuata
™V Auxvia MOAUHEPLOHOU HE £Va PWTOUETPO.

heerdelampe - - - . + Revestimentos directos Tabela: H;:?T:;:ﬁzzngs osfamczzgigﬂlamdsrg:gzﬁrﬁ;iggoggzg:g?i:e + A16pBwon Tou oXfHATOG TOu BovTioy (X, KAeiowo dlaoTipatog 6-3. EMOTP®OTE TNV GUVOETN PNTIVN HE TNV AMOXP®WOT Tou
. KONTRAINDIKATORER Type Lyskilde Belgeleengdeomréde og lysintensitet - Correcgao da posigéo do dente e do formato do dente (por ex., P a0 p ccep zagao dentaria. HETAED TOU SoVTIDV) ) ) ) €mBUE(TE Kal TOAUNEPIOTE EMelTa To UAIKO e TV Auxvia
Overfolsomhed over for methacrylater Traditionel Halogen | Lysintensitet?) af 300 - 550 mW/cm? pa fechamento de diastema, dente reduzido, etc.) Tempo de Profundidade de polimerizagdo (mm) . Evﬁoc'ryoua'rmsq enl§lopewoslq OTIAOHEVWV ETIKAAUPEWY, MoAUPEPLIOPOU* oUudwVa e ToV akbAouBo Tivaka.
halogenlampe | lampe bolgeleengdeomrédet 400 - 515 nm « Reparacdes intraorais de coroas / pontes fracturadas Tipo polimerizagdo| T, | A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, | OA2, OA3, KOPWV®V Kal YEPUpwV
IV. INKOMPATIBILITET - - - = (Seg.) | AM| B3, C3, HO, E, XL, OC OA4 IIl. ANTENAEIZEIZ MNivakag: Avaloyia petagl xpdvou MoAUPEPLOHOU Kal BaBoug
Der ber ikke anvendes eugenolholdige materialer til beskyttelse af :ulmgthlaerdende lHangen I';yTlntlensnzt?' frag;geref enziof(;SOsTg/V/cmz pa 1l. CONTRA-INDICACOES Halogéneo .Ynepsumoer-]oiq 0TQ HEBAKPUAIKG TOAUHEPLOHOU Yia KABE Auxvia ToAupEpLoHOU.
pulpaen eller il den provisoriske forsyning, da eugenolen kan aendre alogeniampe ampe glgelengdeomradet fra 400 - 515 nm Pacientes com hipersensibilidade a monémeros de metacrilatos convencional* 20 Xotvog BaBog MOAUHEPLOHOU (mm)
komposittens fysikalske egenskaber. Lysintensitet? fra mere end 2000 mW/cm? pa Halogéneo de IV. AZYMBATOTHTA . , ) Tumog rohuepiopod | T, A1, A2, A3, A3 5, Ad, B2, |OA2, OA3,
Plasma- Xenon- | bolgelengdeomrade fra 400 - 515 nm og en IV. INCOMPATIBILIDADES ac ég rapida* 10 Ma mv npootaoia Tou “0)‘¢°‘{ N yla my npoowptvn arokataotaon, (sec) AM | B3, C3, HO, E, XL, OC OA4
V. FORHOLDSREGLER lysbuelampe | lampe lysintensitet p& mere end 450 mW/cm? p& Néo utilizar materiais que contenham eugenol para protecgéo da polpa ou ¢ P 20 15 1,0 Sev Ba mpénet va xpnolponolouvTal euyevololxa UAIKA, emetdn o Kovh vl
1. Sikkerhedshenvisninger belgelaengdeomrédet fra 400 - 430 nm para obturagéo provisoria, pois o eugenol podera retardar o processo de Arco de 5 EUY§V0AIO MTOPE( v AAAOLICEL TIG PUOIKEG IBLOTNTEG TNG OUVOETNG a)?:)w:,) ‘L)JX:/ a 20
1. Dette produkt ma ikke anvendes pa patienter med pavist - 2 > endurecimento do composito. plasma* pntivng. 'V Vou
overfolsomhed over for methacrylater. LED Bla LEDY | Lysintensitet? fra mere end 300 mW/cm? pa ; V. METPA MPOSTASIAS Nugvia atoyovor® 10
2. Ved forekomst af overfolsomhed, som f.eks. hudirritationer og belgelzengdeomradet fra 400 - 515 nm V. PRECAUGOES LED* 20 1. YioBeiEeic acgahcias ¥priyopou Tohupepiopol 2,0 15 1,0
-beteendelse, bar produktet ikke lzengere anvendes. Konsulter i givet 1) Emisionsspektrets topveerdi: 450 - 480 nm 1. Precaugées de seguranca 1. AUTO TO MPOIdV SeV EMITPEMETAL VA XPNOIUOTOLE(TaL OE aoBeveiq Auyvia mhdoparog 5
fald en hudleege. 2) Efter ISO 10650-1. 1. Evitar utilizar o produto em pacientes com hipersensibilidade a * U Ini TR A & { 4 likoU T6EoU*
9 3) Veerdierne for bolgeleengdefordelingen og lysintensiteten formidles gennem en IEC- 5 proc P P Unidade de polimerizagéo dentaria ue qno§sésnypsvn'unspsualoenom oe “,SGU)}QKPU}‘“?Q' . Bohaikod TdEou
3. Baer handsker og mundbeskyttelse eller treef andre forholdsregler for at C ¢ monémeros metacrilatos. 2. S& neplmrwon epdaviong UNepeualodnaiag, 6rwg e Mapadsiypatt "
eller NIST-standardlampe (National Institute of Standards and Technology) med et = . - . c : to d d - P m eQ ns P nolag, S P LY LED 20
forebygge overfolsomhed, der kan forekomme ved anvendelse af indstillet spektralradiometer. 2. Caso ocorra uma reacgéo de hipersensibilidade, interromper Tipo Fonte de luz omprimento de onda a £peBlopiol kal PAEYHOVEG BEPPATOG, Bev Ba MPETEL va
methakrylater. imediatamente a utilizacdo do produto e consultar um médico. intensidade luminosa XPNOIOTOLE(TE TAEOV TO TPOI6V. EAV XPEIAOTE, {NTHOTE TNV . , ,
4. Undga ved anvendelse af egnede forholdsregler, at produktet kommer i [HENVISNING] 3. Usar luvas ou outras medidas de protec¢ao adequadas, a fim de evitar Halogéneo | Lampada de Intensidade luminosa? de 300 - 550 mW/cm2 GUMBOUAY £vOG BEPHATOAGYOU. Auxvia MoAupeplopoU
bermlr:jg Imedfhud((ejn‘:eller kqmmer mq i mnege. A:Ida;k |fg|vet ;aldkfm - Hvis der anvendes flere farvenuancer, skal pastaen pafores og reacgées de hlptersc?lnflbllldade que possam resultar do contacto com convencional | halogéneo | UMa amplitude de comprimento de onda de 3. Ng dopdate ydlea Kat npomujsuthh paoka 1y va AguﬁdVSTSld)\Aq Turog Mnyn ewtog | Meploxn PAKoOUG KUMATWY Kal EvVTaon QwTog
anvendelse af produktet patientens ojne med et klzede for at beskytte haerdes. Forst derefter paferes og heerdes den anden pasta. Efter monomeros metacriiatos. ) 400 - 515 nm uétpa npoataciag yia mv npdAnyn unepeguatobnaiag, n orola Kown Auvia | Auyvia ‘Evraon owtéc? ané 300 - 550 mW/em? oty
denne mod steenk 2 4. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto com a { { 4 f . M AUX X M PWTOG n
' - ) ) samtlige pastaer er pafort og heerdet enkeltvis, skal de til sidst : - - . 5 Intensidade luminosa? superior a 550 mW/cm? Hropel va eppavioTel Katd my enagh pe HeBUAAKPUAKA. ahoyévou aloyévou | meployr Wiikoug KUpatog amnd 400 - 515 nm
5. Hvis produktet kommer i kontakt med huden eller gjnene, skal felgende haerdes endnu engang sammen pele ou com os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os olhos do Halogéneo de | Lampada de numa amplitude de comprimento de onda 4. Na anogeUyeTe TNV eMadn Tou MPoidvTog pe To dEpUa 1) Ta PdTia,
forholdsregler tages: - Om nadvendi tskgal e%t ndt lag af det opake komposit (f.eks paciente com uma toalhg, a fim de proteger os mesmos de eventuais acgdo répida | halogéneo | a5’ 5?15 nm i AapBavovrag katdAAnAa pétpa npootaociag. Kahiyte Nuyvia ahoyévou Auyvia Evraon gwtée? avw twy 550 mW/em?
<Hvis produktet kommer ind i gjnene> CLEARFIL S'?OPAQUEVR) péfgres og hgerdes il (‘j)aeknin'g af. salpicos de material. - N 3 - " evdeXONEVWG TA PATLA TOU aoBevoUg TPpLV TN XP1on Tou Ypriyopou , ahoyévou | 9TV TIEPLOXT] HNKOUG KUHATOG ard
Vask straks ejnene med rigeligt med vand og konsulter i givet fald en metaloverflader og staerk misfarvnin 5. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder do Intensidade luminosa® superior a 2000 mW/cm: MPOIBVTOG e £va Tavi, Yia va Ta MPOoTATEPETE and ETUUOAUVON. TIONUHEQIOYIOU 400 - 515 nm
ojenleege. v 9 ' ng- seguinte modo: Arco de Lampada | "uma amplitude de comprimento de onda 5. EQv T0 Tpoi6V £pBel OE enadn He TO SEPUA A TA KATLA, TPETEL VA Auyvia ‘Evaon ewtoe?) avw Twv 2000 mWicm? oty
<Huvis produktet far kontakt med huden eller mundslimhinden> 7. Efterbearbeidnin <Se o produto entrar em contacto com os olhos> plasma de Xenon | €400 - 515 nm, e intensidade luminosa AABETE Ta £ENG HETPQ: nhdopates | Auyvia HEPLOX HFKOUS KULGTOQ arto 400 - 515 nm kay
Fjern straks produktet med en vatpind eller gazestrimler, der er dyppet : jdning ) ) ) Lavar imediatamente os olhos com 4gua abundante e consultar um superior a 450 mW/cm? numa amplitude de <OTav To MPoIdY Prel 0Ta péTia> BoAtaikoy | E€vou £VTa0N QWTES Ave Twy 450 MW/om? oTnY
: o Efterform restaurationen og tilpas okklusionen med en fin P comprimento de onda de 400 - 430 nm. e . . . . , . P " X
i alkohol, og skyl efter med rigeligt med vand. diamantsliber. Poler som saedvanlig med en silikonesliber eller médico. Zem\UveTe AUEOWG Ta PATIA PE GdBOVO vepd Kat INTHOTE T6E0U TEPLOX HiKoug KUpatog armo 400 - 430 nm
6. Veer opmaerksom pa, at patienten ikke ved en fejltagelse kommer til at X . 9 <Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral> Intensidade luminosa? superior a £VOEXOUEVWG TNV OUNBOUAY| EVOG opBaApiatpou.
sluge produktet. polereskiver. Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de LED LED Azul" | 300 mW/cm? numa amplitude de <Otav To TPoidV £pBel 0 enadn e To dépPa fy He Toug LED Mmhe Auxvia | Evraon ¢wtog? dve twv 300 mW/em? otnv
7. Se ikke direkte ind i lampens lysstrale ved heaerdning af produktet. Procedure. B algodao embebida em é&lcool e lavar com agua abundante. comprimento de onda de 400 - 515 nm BAevvoyovOUG TOU OTOMATOG> LED nEepPLoXN Kikoug kupatog art6 400 - 515 nm
8_ bbbl

1) Av@dTtatn Ty Tou pAcHATOg EKMONMG: 450 - 480 nm

2) Katd ISO 10650-1.

3) OL TIHEG Yla TNV KATAVOMT) TV MNK®V KOPATOG Kal 1 €VTaon Tou ¢pwTog
eEakpiBavovTal péow piag mpodTurmg Auxviag IEC- ) NIST (National Institute of
Standards and Technology) pe £va S1akpIBWHUEVO GaoHATOPASIOPETPO.

[EMIZHMANZH]

» EQv XpnoLoToLE(TE TIEPLOCOTEPEG ATIOXPWOELG, TIPETEL
MP®TA va eroTpwOe( Kal va MoAuPEpPLOTEl N MP®TN ndoTa.
Katoéry emotp®veTe TNV deUTEPN TACTA KAL TNV
moAupepiete. ApoU emuoTp®BNKav OAEG ol MACTEG Kal
TOAUNEP{OTNKAV XWPLOTA, TIPETEL OTO TEAOG Va
ToOAUpEPLOTOUV akOuN pia popd amod kowvou.

« EQv Xpelaotei va KaAUPeTe TIG HETAANIKEG eTudAVELEG KaL
TOUG £VTOVOUG XPWHATIONOUG, TIPETIEL VA ETUOTPWOETE
£va Aerrd oTpwpa adladavoug olvBeTng pntivng (TLx.
CLEARFIL ST OPAQUER) kal va To ToAupepioeTE.

. Arorepdtwon
AlQPOPPOOTE TNV ATIOKATACTAON Kal EEO0UOLMOTE TNV OUYKAELON
ue pia Aertr) eyyAudida dtapavtiol. AeldveTte wg ouvnowg pe pia
e£yyAuoida ohikdvng N pe diokoug Aeiavong.

~

Aiadikagia. B
EV300TOUATIKEG ETUSLOPBDOELG OTIAOHEVWY ETUKAAUYEWY, KOPWVOV
Kal YEQUPOV

1. MpoeToIHasia OTIACHEVWV ETUPAVEIDV

1-a. Emugpaveleq emmkdAuyng
ATIOHAKPUVETE TIPOOEKTIKA £va OTPMUA TNG OTMACHEVNG
ETUKAAUYNG Kal TOTOOETHOTE Wia AOEOTUNON OTNV 0PLaKY)
neploxn. Mpog ToUTo XpPNotomoleloTE HOVO KATAAANAA
6pyava (rx. pia eyyAudida diapavtiov).

1-b. Erupavela petdAhou
Edav dev £xel ndn yivel mpoepyaaoia Tng erupAavelag Tou
HeTAANOU, va TNV TpaxUVETE MPOCEKTIKA TOUAGXIOTOV e
aupoBoAn kat o&eidlo Tou apylAiou  avtioTolxa pe pia
eyYAUG{da dlapavTiol. ZemMUveTe KATOMV TNV TEEPLOXN TIOAU
KOAQ e vepd Kal oTeEYVAOOTE TNV.

2. Produktet bor opbevares ved 2 - 25°C / 36 - 77°F. 6-2. Anvend farvetabellen for behandlingen. Veelg den egnede 8. Se o produto tiver sido armazenado num frigorifico, & necessario Aplicar um agente cauterizante de acido fosforico (por ex., K-ETCHANT 7. H maota Ba mpénet petd v eEaywyn TG anéd tnv olptyya va 2. Mpoepyaoia emKkaAUPewv
3. Beskyt produktet mod varm og direkte sollys. farvenuance, som stemmer overens med tandfarven pa den brudte aguardar até que 0 mesmo se encontre a temperatura ambiente antes GEL) no material de revestimento e deixar o mesmo actuar durante 5 enegepyaotei 600 To duvatoy mo ypryopa. EGv n maota petd myv I"a Tov KaBapIOoPd EMOTPMOOTE EMAVK OTO UAIKS ETUKAAUYNG £va
4. Umiddelbart efter brug skal skal sprajten daekkes godt af, s indholdet facade, krone eller bro. Der kan vaelges to eller flere farvenuancer, de ser utilizado. A ndo observagéo deste procedimento podera conduzir segundos, antes de lavar e secar. eEaywyn deV UMopel va eMOTPWOE( Yla VA GUYKEKPLUEVO XPOVO, adpoToNTIkG PECO pe BAoN To GwOpopIk6 0EU (TLy. K-ETCHANT
ikke heerder ved det omgivende lys, og for at undga, at der treenger som for at opna en bedre farveafstemning kan kombineres med a fractura da seringa. . . mpénel va epodlaoTel pe mpootaaoia anod 1o ¢wg yla va punv GEL) kat aprjote 10 va emudpdcel yia 5 deUTEPOAETTA. 51N
fremmedlegemer ind i sprojten. hinanden. 9. A utilizagdo do produto é autorizada apenas a médicos dentistas. 3. SUPe"ﬁC.'? de metal precioso . ) . TMOAUNEPLOTEL MPOWPA. ouvéxela mpémel va EeMUveTe To {eAé adporoinong Kat va
5. Produktet skal opbevares pa et egnet sted, der ikke er tilgeengeligt for Se for utilizada uma superficie de metal precioso, aplicar um primer 8. EGv BYAAeTE To TPOidV amnd To Yuyeio, MPEMEL AUTO va AABEL TPV TV OTEYVOOETE TIOAU KAAG TNV TEPLOXN.
ubefojede. Produktet skal opbevares utilgeengeligt for barn. 6-3. Pafor CLEARFIL MAJESTY Esthetic i den valgte farvenuance. 3. Precaugées de armazenamento para ades&o de metal (por ex., ALLOY PRIMER) de acordo com as eneEepyaoia mpdTa v Beppokpacia Tou dwuatiou. E4v auté dev an ) MK ,
Heerd ved hizelp af en polymerisationslampe i den foreskrevne tid + Né&o utilizar o produto apés expirada a data de validade. Ter em atengéo Instrugdes de Utilizagao do produto utilizado. ™penOel, uropei n eEaywyn Tou va 0dnynoet e Bpadon g olpLyyag. : E‘?OSBPY,GUW TV HETAMIKWY ST;\I;\DCN?WV A&TOU EAE00
VI. FARVENUANCER OG KOMPONENTER (se tabel) iht. Procedure. A 6-3. Tag hensyn til a data de validade indicada no exterior da embalagem. . 9. H Xpnolyoroinon Tou mpoidvTog auTtol emTPEMETAL AMOKAEIOTIKA sa\(’) p}%szém(; ”f.‘;?e:céu llsg)!‘:l)\ ;KOU ZKZAS)\LOU(S SLj-\Lstc;]\y(
1. Farvenuancer polymerisationslampens og komposittets heerdedybder. P&for + O produto devera ser armazenado a uma temperatura de 2 - 25°C / 36 - 4. Tratamento com Silano o Kal H6vVo oToug 0doVTiaTPOUg. P];Il\;‘ég) (Tm Vm\% " _“UY)KB [2 ns chw v X
CLEARFIL MAJESTY Esthetic kan fas i 17 farvenuancer: Kompositten i lag. Heord i dette tilfaslde hvert lag for sig. Hvis der 77°F sempre que néo estiver a uso. Aplicar um agente de colagem por silanizag&o (por ex., CLEARFIL . . , HPWVa HE TIG 0ONYLEG XPNIOEWS.
. . . P g. 9 9. N . CERAMIC PRIMER terial d ti to. d d 3. Ynodeigeig aodaleiag yia Tnv anmoBnkeuon . .
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, OA3*, OA4*, T, AM anvendes flere farvenuancer, paferes disse enkeltvis. Haerd » Manter afastado de fontes de calor extremo ou radiacéo solar directa. ) ao material de revestimento, de acordo com as ; " . . 4. Ene&epyaoia olhaviou
“OA2. O 1) . Vi U s P I viS. « And ta ter sido retirad : d 4 volt Instrugdes de Utilizagdo do produto utilizado 1. To mpoidv dev Ba MPEMEL va TO XPNOLUOTOLE(TE HETA TNV TIAPOSO ) , , ,
A2, OA3 og OA4 farves gennemsigtig. derefter disse sammen eller enkeltvis alt efter lagets tykkelse. Eg:vi r?iiitaenfé :t'e‘i;g;{; syn?a?:?;gi;ajani\;rtz \;I:%sasri\ielsee: fim de evitar : g nuepounviag A4ENG. H nuepounvia AMEng Bpioketal emavw Egmgsfgi;\éi;;mke)\g;&%gﬁ:f:pgl)fk%zﬁm\ﬁﬁ?hnIC
i interi | i 5. Tratamento da superficie do dente e aplicagéo de adesivo oTnV ouokeuaoa. : i " '
2. Komponenter ) [HENVISNING] o engre0|rpento da p,a_sta no seu interior pr_ovocado pela luz ambiente, ot o P! icie o dont P! IG o o oo d . 2. To Tipoi6Y Ba MPEEL va anoBnKeeTal o8 2 - 25°C / 36 - 77°F. oUupdwva pe TIg odnyieg XpHoewg.
Indhold og mangde fremgar af pakkens yderside. Anvend et opakt komposit (f.eks. CLEARFIL ST OPAQUER) for e a infiltracdo de matérias estranhas na seringa. ratamento da superticie do dente e a aplicagao do adesivo deverao 3. Na KpATATE TO MPOI6Y PaKpId arb ZE0Tn KaL Gpeon EKBEoT aTo 5 E . " . 5 ,
+ CLEARFIL MAJESTY Esthetic t afdsekke metalflader eller staerke misfarvni + O produto devera ser armazenado em locais adequados e acessiveis ser realizados de acordo com as Instrugdes de Utilizagao do sistema ’ . - EneEepyaoia kat GuykoAhnon g emgaveiag Tou Sovriol
- Shade guide (Farvetabel) at aideekke metalilader efler steerke misfarvninger. apenas a profissionais de estomatologia. adesivo utilizado (por ex., CLEARFIL TRI-S BOND). $wg ToU NAiou. . , o ) H enegepyaoia kat oUYKOAANON NG ETPAVELAS TOU 3ovTIol Ba
o 4. Augowg petd my xpfon mpénet va kahugBel kaka n olpiyya, dote npénet va dlevepyoUvTal CUNPWVA LE TIG 0dNYIEQ XPOEWS TOU
3. Indholdsstoffer 7 EEfftt:rrft;?:t;:Jsctngnrgﬁonen oa il ) ) VI. TONALIDADES E COMPONENTES 6. Aplicagio e fotopolimerizagio de CLEARFIL MAJESTY Esthetic T mplaxqp}tivo va v ToAupepLoTel pe Ty enidpaan Tou pwTog Xpnotporotobpevou ouothuatog (rx. CLEARFIL TRI-S BOND).
—_— g tilpas okklusionen med en fin . 6-1. A aplicagdo de uma resina composita de baixa viscosidade (por Tou TepIBAAAOVTOG Kal va arogeuxBein Sieioduon Eevwv . , .
Hovedbestanddele: diamantsliber. Poler som szedvanlig med en silikonesliber eller 1. Tonalidades - A aploag P p OWHATWV 0TV oUpLyya. 6. EmioTpwon kat ¢wTonoAupeptopog tou CLEARFIL MAJESTY Esthetic

« Silaniseret barium glas-filler

« CLEARFIL MAJESTY Esthetic é disponibilizada em 17 tonalidades;

ex., CLEARFIL MAJESTY Flow) na cavidade como camada inicial

olereskiver. e ! P s 5. To npoidv Mpérel va dlatnpeital o £vav katdAAnAo Xhpo, o 6-1. H emiotpwan piag Aermoppeuag auvBeg pnTivng (TLX.
+ Praepolymeriseret organisk filler P 'V A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, 0A3*, 0A4*, T, AM & opcional (consultar as respectivas Instrugdes de Utilizagao). Esta m‘;q BEV"‘E’W npomég‘zm avapusdious. To n';o-l-é)f, n‘;ém va CLEARFIL MAJESTY Flow) 0Tnv KoIAGTNTa 0aV MPGTO GTPGOHA
+ Bisphenol-A diglycidylmethacrylat (Bis-GMA) [GARANTI] *OA2, OA3 e OA4 s&o tonalidades opacas. camada devera ser polimerizada antes da colocagéo da primeira ®UAGCOETAL LaKPLA ANb TIBLA. elval MpoalpeTIKI. AUTS TO OTPMUA MPETEL Val £XEL TOAUHEPLOTES

« Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
« dl-Camphorquinon

[HENVISNING]
Den totale maengde uorganisk filler udger ca. 40vol%.
Partikelstorrelsen pa de uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellem 0.37
umog 1.5 um.

VII. KLINISK PROCEDURE

Procedure. A

« Direkte restaurationer af for- og kindteender (Kaviteter i klasse | - V)

- Direkte Veneerkroner og provisorier

« Korrektur af tandformen (f.eks. lukning af mellemrum mellem teenderne)

Et produkt, der kan pavises at veere defekt, erstattes af Kuraray Noritake
Dental Inc. Kuraray Noritake Dental Inc. overtager ingen former for ansvar
for direkte, efterfelgende eller szerlige tab eller skader, der stammer fra
anvendelsesméaden hhv. ikke-anvendelse af disse produkter. For
anvendelsen skal brugeren afgere, om produkterne er anvendelige til det
planlagte formal; brugeren overtager samtlige risici og det ansvar, der
haenger sammen med brugen af produktet.

[HENVISNING]
CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL ST og
CLEARFIL er varemaerker tilharende KURARAY CO., LTD.

2. Componentes
Consultar a identificacao do produto e respectiva quantidade no
exterior da embalagem.
+ CLEARFIL MAJESTY Esthetic
« Shade guide (Tabela de tonalidades)

3. Composicédo
Principais componentes:
« Filler (material restaurador) de vidro bario silanizado
« Filler organico pré-polimerizado
- Bisfenol-A-diglicidiimetacrilato (Bis-GMA)
« Dimetacrilato aromatico hidréfobo
« dl-Camforoquinona

camada de CLEARFIL MAJESTY Esthetic.

6-

n

Utilizando a tabela de tonalidades, seleccionar uma tonalidade
adequada do produto que corresponda a coroa/ponte fracturada a
ser reparada. Poder@o ser seleccionadas e combinadas duas ou
mais tonalidades, de forma a obter uma melhor correspondéncia
da tonalidade da coroa/ponte fracturada.

6-3. Aplicar o produto com a tonalidade seleccionada na cavidade e
fotopolimerizar com uma unidade de polimerizagao dentaria
durante o tempo de polimerizacéo especificado na tabela para o
Método. A 6-3. Tendo em consideracédo a profundidade de
polimerizac&o, aplicar a resina em camadas e polimerizar cada
camada, se necessario. Se forem utilizadas duas ou mais

VI. ANOXPQZEIZ KAI ZYZTATIKA
1. Aroxpwoeig

To CLEARFIL MAJESTY Esthetic diatiBetal oe 17 anoxpwoelg:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, XL, OC, OA2*, OA3*, OA4*, T,

*O1 OA2, OA3 kal OA4 eival adladaveiq anoxpwoelg.

2. SuoTarikd aToixeia

Ia minpodopieq yia ta neplexOHevVa KaL T
MoodTNTANAPAKAAOUE avatpEETe 0TO EEWTEPIKO TNG
ouokeuaoiag.

+ CLEARFIL MAJESTY Esthetic

- Shade guide (mivakag anoxp®oewv)

miplv TV emniotpwon Tou CLEARFIL MAJESTY Esthetic.

6-2. XpnolporoleioTe mplv TNV enefepyacia Tov mvaka
aArnoXpwoewv, EMAEETE TNV KATAAANAN andxpwon, n omoia
avTioTolXel 0To XpWua Tou dovTioU TG OTaoHéEVNG
emKAAuYNg, Kopwvag Kat yédpupag. Mropeite va etuAéEeTe pia
) MEPLOCOTEPEG ATIOXPWOELG KAL VA TIG GUVSUACETE PETAEY
TOUG, YO vVa ETUTUXETE Hia KAAUTEPN XPWHATIKA TPOCAPHOYT.

6-3. Emuotpwote 1o CLEARFIL MAJESTY Esthetic otnv andxpwon
mou eruAéEate. MoAupepiote pe v BonBela piag Auxviag
TOAUNEPLOPOU OTOV TIPodlaypaddpevo Xpovo (BAETE mivaka)
olpdwva pe v Aladikaoia. A 6-3. AdBete unoyn ta Baen
TOAUHEPLOROU TNG Auxviag MoAuHEepPLIOPoU Kat TG oUvBeTng

1. Rengoring af tandstrukturen tonalidades, aplicar as mesmas em camadas individuais, 3. ZuoTatiké pntivng. Emotp®dote TNV olvBetn pnTivn o oTpOUATA.
Kaviteten skal rengores grundigt. En godt rengjort overflade sikrer [NOTA] polimerizando todas as camadas em conjunto ou cada camada KUpla ouotatika: MoAupepioTe oe QUTYH TNV MEPITTWON KABE OTPOUA XWPLOTA.
maksimal binding. A quantidade total de filler inorganico é de aprox. 40vol%. A dimensao individualmente, consoante a profundidade total de polimerizagao. * SINAVIWPEVO EPPPAKTIKO UAIKO ard Baplolxo Ualo ‘OTav XPNOLUOTIOLEITE TIEPLOCOTEPEG ATIOXPWOIELG, ETUOTPWOTE

das particulas dos fillers inorganicos situa-se entre 0.37 um e 1.5 pm. * NPOTOAUHEPLOHEVO OPYAVIKO EPPPAKTIKS UAIKO TIG XwPLOTA. MoAupepioTe TI§ TOTE avaAoya pe To Taxog Tou

2. Fugtighedskontrol [NOTA] « AlyAUKISINOPEBAKPUAIKOG £0TEPAG TNG A dLopatvoAng (Bis-GMA) oTphuatog padi ) xwpLota.

For at opna optimale resultater, skal enhver kontamination af kaviteten VIl. PROCEDIMENTOS CLiNICOS UtiIizal: r_esina opaca (por_ ex., CLI_EARFIL ST C_)PAQUEB_) para - YO3podoBog aplmuaTlKéq SluEBAKPUAIKOG £0TEPAG [EMIZHMANZH]
med spyt og andre tilsmudsninger undgas. Vi anbefaler en kofferdam Método. A i . . ) . \slil;;i):éfllmes metalicas, a fim de evitar que o brilho metalico seja « dl-kapgpopokivovn Xpnoponosiote adlagavi civestn prtivi (x. CLEARFIL
for at holde tanden ren og tor. « Restauracdes directas de dentes anteriores e posteriores (cavidades . [EMIEHMANSH] ST OPAQUER), yta va KGAUWETE ETUGAVELES METAANOU )

, das classes | - V) 7. Acab ; H GUVOAIKA TIOOOTNTA TOU AvOPYavou UAIKOU TANP®OEWS fvat £VTOVOUG XPWHATIOPOUG.

3. Tand- og rod-forbehandling « Revestimentos directos - Acabamento ~ . o Tepimou 40vol%. To pAYEBOG TV CWUATIBIMV TRV avépyavmy )

Fjern den syge dentin helt og forbered kaviteten pa saedvanlig made. « Correcgéo da posigao do dente e do formato do dente (por ex., Efectuar o contorno da restauracao e ajustar a oclusao utilizando uma EUGPAKTIKOV UMKOV KupaiveTal ard 0.37 pm péxpt 1.5 um. 7. Arorepatwon ) ) )
fechamento de diastema, dente reduzido, etc.) ponta de diamante fina. Polir como habitualmente, utilizando pontas de AlQPopP®OOTE TNV ATIOKATACTAON Kal eE0UOLMOTE TNV CUYKAELON

4. Beskyttelse af pulpa borracha de silicone ou discos de polimento. VII. KAINIKH AIAAIKAZIA ue pia Aermm eyyAudida dlapavtiol. AeldveTte wg ouvhBwg pe pia

En blotlagt pulpa eller pulpanaere dentinomrader skal afdeekkes med et
kalciumhydroxid-praeparat. Anvend ingen eugenolholdige materialer
hertil, da disse forringer komposittets fysikalske egenskaber.

o

Tandfladeforbehandling og pafering af adheesiver
Tandoverfladen ber behandles og bondes efter det anvendte systems
brugsinformation (f.eks. CLEARAFIL TRI-S BOND).

(o]

. Pafering og lyshaerdning af CLEARFIL MAJESTY Esthetic
6-1. Paforing af et tyndtflydende komposit (f.eks. CLEARFIL MAJESTY

1. Limpeza da estrutura do dente
Assegurar que a cavidade se encontra convenientemente limpa. Uma
cavidade devidamente limpa assegura um resultado de maxima
adesé&o.

2. Controlo de humidade
Para obter um resultado ideal, evitar a contaminacao da area a ser
tratada através de saliva ou sangue. E recomendada a utilizagéo de um
dique de borracha, a fim de manter o dente limpo e seco.

[GARANTIA]
A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciara a substituicdo de qualquer
produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A Kuraray
Noritake Dental Inc. ndo aceita qualquer responsabilidade por perdas e
danos, directos, consequenciais ou especiais, resultantes da aplicacéo ou
utilizagéo, ou incapacidade de utilizagdo destes produtos. Antes de utilizar
os produtos, o utilizador devera determinar a adequacéo dos produtos a
finalidade de utilizagao pretendida, assumindo todo e qualquer risco e
responsabilidade relacionados com a utilizagdo dos mesmos.

Aiadikagia. A
» AE0EG AMOKATAOTACELG TWV TPOaB{wV Kal TAayiwv SovTidv

(KoINOTNTEG TNG TAENG | - V)

» AHETEG KOPMVEG OYNG KAl TIPOOWPLVEG ATIOKATAOTACELG
» AtbpBwon Tou OXHHATOG TOU SoVTIoU (TLX. KAEIOIHO S1a0TANATOG

-

HeTAEU TOU SOVTIDV)

. KaBaptopdg g 0d0ovTIkng Soung

H kol\oTNnTa Mpémel va kabaploTtei oxoAaoTika. Mia kahd
KaBaplopévn eruddavela eEacdalidel péylotn mpdoduon.

eyYAU®da alAikévng 1) pe diokoug Aelavong.

[EFTYHSH]

‘Eva Tpoidv mou eival anodedelypéva eAATTWHATIKO, avTikadiotatat
and v Kuraray Noritake Dental Inc. H Kuraray Noritake Dental Inc. dev
avahapBavel oudepia eublVN yla Aueoeg, emakOAoUBeG 1 1BLaiTEPES
anmAeleg N INULEG, OL OTIOIEG TIPOEPYOVTAL ATIO TNV EPAPHOYN, TNV
XPNOLUOTIONON N AVTIOTOIKA TNV Hn XPNOLUOToNon authv Twv
TPOoIOVTWY. MpLv TN XPNOoLHonoinan MpéneL 0 XpROoTNg va
Tpoaodlopioel, edv Ta MPoidvTa PrMopouv va xpnaolporonfolyv yia Tov
OKOTIO Tou Tipoopifovtal o XpNotng d€pel OAOUG TOug KIvdUvoug Kal

Flow) i kaviteten som farste lag er valgfri. Dette lag skal 3. Preparagdes da cavidade 2. ‘EAeyxog uypaoiag ) ) ) MV £UBGVN TIOU OXETICOVTAL LE TNV XPHON.
udpolymeriseres for pafering af CLEARAFIL MAJESTY Esthetic. Remover qualquer porgéo de dentina infectada e preparar a cavidade [NOTA] Ma va erutixete BEATIOTA AMOTEAEOHATO, TIPETEL VA AMOGUYETE
da forma habitual. CLEARFIL MAJESTY, CLEARFIL TRI-S BOND, CLEARFIL ST e oladhToTe eMUOAUVON TNG KOIAOTNTAS He OieAo kal AAAeg [EMNIZHMANZH]

6-2. Anvend farvetabellen til at veelge den passende farvenuance af CLEARFIL sdo marcas da KURARAY CO., LTD. QKGGQPQlSQ-lrlG Va KpATNoeTe To 50V:“ kaBapd kal oTeyvo, CLEARFIL MAJESTY, CLEIARFIL'THI-S BOND, CLEARFIL ST kat
produktet. For at opné en bedre farvenuancetilpasning kan der 4. Protecgao da polpa OUVIOTOULE EVaV EAATTIKG AMOLOVWTHPA. CLEARFIL eivat katate@évta onpara g KURARAY CO., LTD.
anvendes to eller flere farvenuancer ved behandlingen. Qualquer porgéo de polpa exposta ou area de dentina proxima devera 3. Mpoepyaoia Tou SovTiol Kal e piZag X

ser coberta com um preparado de hidroxido de célcio. Nao & AdaIp£oTE TAPWS TNV MPOGBEBANMEVT 05ovTivn, Kat Kuraray Noritake Dental Inc.

6-3. Pafer komposittet i den onskede farvenuance og heaerd derefter . necesséria a aplicagao de um cimento ou obturagédo de base. Nao . TPOETOIUACTE TNV KOIAGTNTA LE TOV OUVABN TPOTO. 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

materialet med polymerisationslampen* iht. den felgende tabel. d Kuraray Noritake Dental Inc. utilizar produtos com eugenol para efeitos de protecgéo da polpa. d Kuraray NorltakeAD.entaI Inc. i ;
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan 1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan 4. Mpootaocia moAgpol

[Ec [rer] Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

5. Tratamento da superficie do dente e aplicacdo de adesivo
O tratamento da superficie do dente e a aplicacdo do adesivo deverao
ser realizados de acordo com as Instru¢des de Utilizagéo do sistema
adesivo utilizado (por ex., CLEARFIL TRI-S BOND).

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

EkTteBelpévog moAdog 1 Meplox€Eg 0d0vTivng TANGiov Tou ToAdou,
TPETEL va KAAUTITOVTaL Je €va okeUaopa udpo&etdiou Tou
aoBeotiou. Mpog TOUTO UV Xpnotporoleite KaBOAou
guyevoAoUxa UAIKE, emeldn autd etmpealouV TiG UOIKEG

1516 TEG TNG 0UVBETNG PNTivNg.

[Ec [rer] Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640
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